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SHL RE1800H

SHL RE 1800H Ia san pham dau tach khudn duc uu t ¢6 thanh phan
chinh chi yéu dau tong hop, dau thuc vat tinh ché va céc polymer
dac biét. N6 thuan lgi cho céc qua trinh gia cbng sau qua trinh dac
nhu ma hodc dap. Luong dau du thira Iuu lai trén khudn va xung
quanh it nén gidp duy tri moi truong lam viéc sach sé.

Pay 1a dau tach khuén nhém véi tinh bdi tron cung kha ning tach
khuén wu ti va bam dinh t6t & nhiét d6 cao. N6 thich hop cho qué
trinh dap khuén & nhiét d6 cao véi diéu kién khac nghiét va phic tap
hoac d6i v6i nhitng may moc dac khudn kich thudc 16n.

Ty I pha loang véi nude tiéu chuan 1a tir 40 ~ 80 1an.

« San pham tan trong nudc nén dé dang vé sinh khudn.

Dé dang cho viéc bao tri/bao dudng khudn dac

« Kha ning tach khudn xuat sic, han ché khuyét tit cho san pham.
* C6 tinh bdi tron vuot trdi, ft ¢ bot khi, chdng an mon khudn.

« Khong gay bién mau san pham.

« Khéng phat sinh vét 6 trén bé mat san pham nhém (Al).

« (C6 thé ap dung cho cac san pham ma va dap.

Bao quan ¢ trang thai dong kin.

Ba0 quén trong noi trong nha hoic noi c6 mai che néu cé thé.
« 200L Phuy - 18L X0

CHI TIEU CHAT LUQNG | PHUONG PHAP | KET QUA

Ngoai quan dang nhii tuong Mit thudng Tring sira
Ty trong (15/4°C) ASTM D 1298 0.99
pH ASTM E 70 9.0

Thanh phan ran (%) - 18
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